Streszczenie w j. polskim

Chirurgiczna rehabilitacja gtosowa z wytworzeniem przetoki tchawiczo- przetykowej 1
wykorzystaniem wymiennej protezy glosowej jest uwazana za najbardziej efektywna metode
rehabilitacji gtosu w grupie pacjentéw po catkowitej laryngektomii. Prawidtowa funkcja
silikonowej protezy jest kluczowa dla skutecznos$ci rehabilitacji, a przede wszystkim dla
bezpieczenstwa pacjenta. Uszkodzone 1 niesprawne urzadzenie moze uniemozliwiaé
prawidtowg fonacj¢ oraz prowadzi¢ do przecieku tresci przetykowej do drog oddechowych,
co jest potencjalnym stanem zagrazajacym zyciu. Dotychczasowe badania sugeruja, ze
glownym czynnikiem odpowiedzialnym za niszczenie protez gtosowych jest wzrost biofilmu
na ich powierzchni.

Celem rozprawy doktorskiej byto zbadanie uzywanych i uszkodzonych protez glosowych
pod katem sktadu gatunkowego biofilmu wzrastajacego na tych urzadzeniach. Ponadto celem
byta identyfikacja i opisanie charakteru uszkodzen silikonu powodowanych wzrostem
biofilmu. Przeprowadzono réwniez badanie skuteczno$ci przeciwgrzybiczej ceragenin w
odniesieniu do klinicznych izolatow grzybow pozyskanych z biofilmu obecnego na
powierzchni protez glosowych. Ocenie poddano takze mozliwos¢ zastosowania ceragenin
celem uzyskania silikonu o wlasciwosciach przeciwgrzybiczych.

W toku badan zidentyfikowano najczestsze gatunki grzybow tworzace biofilm na
protezach glosowych, a takze opisano przy uzyciu technik mikroskopowych (AFM, CLSM,
SEM) charakter uszkodzen powierzchni i struktury materiatlu. Ponadto przeanalizowano
zwigzek pomigdzy powyzszymi parametrami, a czasem prawidlowego funkcjonowania
protez. Wykazano silng aktywnos$¢ przeciwgrzybicza ceragenin (gtdéwnie CSA-131)
wzgledem klinicznych izolatow najczgstszych gatunkéw grzybow identyfikowanych na
protezach gtosowych. Zaobserwowano takze brak indukcji lekoopornosci wsrod badanych
gatunkow grzybow w stosunku do cerageniny CSA-131. W modelu in vitro potwierdzono
takze mozliwos¢ wykorzystania CSA-131 do modyfikacji silikonu, jako potencjalnie

skutecznej metody hamowania wzrostu biofilmu na jego powierzchni.



