
Podział porcelany ze względu na skład chemiczny, technologię użytkowania, temperaturę topnienia
Wymień zastosowanie ceramiki dentystycznej 
Skład porcealny 
Wymień zalety, wady porcelany
Charakterystyka ceramiki skaleniowej 
Charakterystyka ceramiki leucytowej
Charakterystyka ceramiki dikrzemowo-litowej
Charakterystyka ceramiki szklanej
Charakterystyka ceramiki na bazie tlenku glinu (III)
Charakterystyka ceramiki na bazie ditlenku cyrkonu
Opisz proces wypalania masy ceramicznej, wymień etapy
Wymień porządane właściwości porcelany oraz jak je uzyskujemy
Wymień co wpływa na proces kurczenia się masy porcelanowej podczas wypalania
Wymień co ma wpływ na skuteczność połączenia ceramiki ze stopem metalu
Wymień właściwości  uzupełnień porcelanowych na podbudowie metalowej 
Wymień etapy laboratoryjne wykonastwa uzupełnienia porcelanowego na podbudowie metalowej 
Ile powinna wynosić minimalna różnica temperatur topnienia oraz dopuszczalna różnica w zakresie  współczynnika rozszerzalności termicznej  porcelany i metalu
Podział systemów ceramicznych w zależności od technologii wykonania

